
4. 曲げたわみ振動試験
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ここで、fr：固有振動数(s-1)，l：材長(m)，
ρ：密度(kg/m3)，mn：定数(4.730)

i：断面2次半径(m) ( )

表1 両端自由条件のmn

n=1 n=2 n=3

mn 4.730 7.854 10.996

図2 曲げたわみ振動の振動モード
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図1 曲げたわみ振動試験
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1. 曲げ試験
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ヤング率（加力点直下のたわみから計算）



・節径比と集中節径比

出典：林産試だより2005年1月号
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